Produccién%
Sostenible§
de Cemento§

“n,

La recuperacion de re5|duos§
como combustibles y

F ndaci on Laboral del Cemento

materias primas aIternatlvas§
sﬁémmnamt—:msaeveuno% en Ia Industrla Cementera

.....................................................................................,.............................................................................................. .....................




LA RECUPERACION DE RESIDUOS COMO COMBUSTIBLES

Y MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA
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RESUMEN

El cemento es un producto esencial que cubre las necesidades de la sociedad, proporcionando viviendas

seguras y confortables e infraestructuras modernas y fiables.

El coprocesado en la produccion de cemento es una forma dptima de recuperacion de la energia y la ma-
teria de los residuos. Ofrece una solucién sélida y segura para la sociedad, el medio ambiente y la industria

cementera, sustituyendo los recursos no renovables por residuos bajo estrictas medidas de control.

La utilizacién de residuos como combustibles alternativos, también llamada coprocesado, disminuye
la dependencia energética de los combustibles fosiles o tradicionales y, al mismo tiempo, reduce las
emisiones. Por otra parte, su uso como materias primas alternativas tiene un gran ndmero de beneficios,
entre los que podemos destacar la menor necesidad de explotacion de las canteras y una mejora en la
huella medioambiental de tales actividades. La sustitucion del clinker en la produccion del cemento es
otro ejemplo de la contribucién positiva del sector a la gestion de los recursos.

El uso de materiales alternativos en la industria cementera reduce las emisiones globales de CO, y no
tiene un impacto negativo en el proceso de produccién, ni en las emisiones o la calidad técnica del

producto final.

Ademas, el coprocesado en la industria cementera se realiza de una manera fiable sin que afecte a la

seguridad y salud de sus trabajadores y vecinos.

INDUSTRIA (DESARROLLO)
Una sustitucion rentable de los
recursos naturales que mejora la

competitividad de la industria

ECOLOGIA (PLANETA) SOCIEDAD (PERSONAS)
Una gestion de residuos Una solucion a largo plazo
medioambientalmente sostenible correcta y segura para el
y un ahorro importante de tratamiento de diferentes tipos
los recursos naturales de residuos producidos
por la sociedad

Porcentajes‘de sustitucion en la industr;a cementera de la UE

- Combustikles alternativos: 18%
- Materias primas alternativas: 5%




EL PROCESO DE FABRICACION DEL CEMENTO Y DEL HORMIGON

El principal componente del cemento es el clinker. Este material se produ-
ce a partir de materias primas naturales, como la caliza y la arcilla, que se
muelen, homogeneizan y se introducen en un horno rotatorio, donde se

El cemento es un producto

cuecen a unatemperatura de 1.450°C, necesaria para formar el nuevo com-

esenC|a| q ue Ccu bre |aS puesto. Los principales componentes del clinker son los éxidos de calcio,
. . ilicio;aluminio y hierro.
necesidades de la sociedad, Rl
p ropo rCiO nan d 0 Vi\/ie N da S Posteriormente, al-clinker se le afade yeso y otros materiales-(escoria de alto
horne, ¢enizas volantes, puzolanas, caliza, etc..) y conjuntamente se trituran-en
Seg uras y coO nfO rta b | es e un molino hasta formar un polvo fino: el cemento.
i nfraeStru CtU ras m Od €rnas Por otro lado;para fabricar hormigén se mezclan cemento, aridos y otros

y ﬁa bleS materiales apropiados-conagua. Cuando el agua 'y el-cemento entran en

contacto, ésté reacciona y actia como un ligante entre los otros-compo-
nentes principales de este material.

Molienda,
&

almacenamiento

y expedicion _
{ ¢ o

Extracciony
preparacion de
materias primas

Tl

Fabricacion
de clinker

Trabajando juntos para solucionar un importante problema social

En 1999, Bélgica tuvo que enfrentarse a un problema de salud publica urgente que generé mucho interés: como tratar miles
de toneladas de grasas y harinas animales potencialmente contaminadas. Las autoridades federales concluyeron que el co-
procesado en los hornos de la industria cementera era la mejor forma de resolver la crisis y las fabricas belgas fueron requeri-
das para ello. Este proceso supuso una solucion segura y medioambientalmente solida para la completa destruccion de los
contaminantes en el horno, asi como una reduccién de emisiones como resultado de la sustitucion de combustible.

2 Mas informacion: www.febelcem.be

Una situacion similar acontecio en Italia en 2001. Las plantas cementeras italianas, de acuerdo con las autoridades,
fueron requeridas para tratar una gran cantidad de harinas animales potencialmente contaminadas.

Una circunstancia idéntica se reprodujo en Francia y en algunas Comunidades Auténomas de Esparia a partir de 2002.




El COPROCESADO O RECUPERACION:

DEL RESIDUO AL RECURSO

La industria cementera europea tiene el compromiso de asegurar que la sociedad disponga de suficiente cemento para
cubrir sus necesidades y, al mismo tiempo, reducir el uso de combustibles y materias primas no renovables, disminuyen-
do asf las emisiones. La recuperacién de residuos en la industria cementera, también llamada coprocesado, contribuye
a alcanzar estos objetivos. El coprocesado es la sustitucion de los combustibles y las materias primas tradicionales por
residuos adecuados en el proceso industrial.

El coprocesado de residuos en la industria cementera facilita la posibilidad de alcanzar un maximo de sustitucion de
materiales no renovables. Los tipos de residuos que pueden usarse en una planta cementera varian en funcién de cada
instalacion.

Como regla basica, los residuos aceptados como combustible y/o materia prima alternativa deben aportar un valor
anadido al horno de cemento en términos de poder calorifico de la parte organica y/o valor material de la parte mineral.
Algunos combustibles alternativos cumplirdn a la vez ambos requisitos, haciendo dificil formular un criterio general en
relacion a los materiales que son coprocesados en la industria cementera.

Segun las caracteristicas del proceso de produccion, la industria cementera puede coprocesar:

O Combustibles alternativos que tengan un importante poder calorifico (por ejemplo: aceites usados).

O Materias primas alternativas que contengan componentes minerales adecuados para la produccion de clinker o
cemento (por ejemplo: suelos contaminados).

O Materiales que aporten poder calorifico y proporcionen, al mismo tiempo, componentes minerales (por ejem-

plo: lodos de la industria papelera y neumaticos usados).

Sin embargo, no todos los residuos materiales pueden ser coprocesados en la indus-
tria cementera. Para decidir cudles son los materiales apropiados, hay que tener en
cuenta diversos factores como la composicion quimica del producto final (cemento),
asi como el impacto medioambiental en el proceso de produccion. Algunos ejem-
plos de residuos que no son apropiados para el coprocesado en las plantas de ce-
mento son los residuos hospitalarios y sanitarios, las baterfas enteras y los residuos
municipales no tratados.

Es estrictamente necesario que exista un correcto sistema de control de calidad para
todos los materiales utilizados, ya que, de esta forma, se asegura que el coprocesado
se lleva a cabo de una manera medioambientalmente segura, manteniendo:

O Laseguridady salud de los trabajadores y los vecinos.

O El comportamiento medioambiental del proceso de produccion.
O La alta calidad del producto final.

O Un proceso de produccion correcto e ininterrumpido.

Los materiales alternativos usados por la industria cementera provienen exclusiva-
mente de residuos seleccionados. Normalmente, éstos necesitan un pretratamien-
to (por ejemplo: secado, triturado, mezclado, molienda y homogeneizacion) y un
control de calidad adecuado. Por lo tanto, este pretratamiento es una parte integral
de la operacion de recuperacion. A menudo, los residuos son preparados por pro-
veedores externos y expertos en tratamiento de residuos antes de ser utilizados
como combustible alternativo.




El coprocesado en la
industria cementera es

una forma optima de
recuperacion de la energia
y la materia de los residuos.
Ofrece una solucion solida

y segura para la sociedad,
el medio ambiente y

la industria cementera,
sustituyendo los recursos
no renovables por residuos
bajo estrictas medidas de
control

La legislacion de la Unién Europea ha reconocido al coprocesado de resi-
duos como una operacién de recuperacion. Asi, las labores de recupera-
cion de residuos en las plantas de cemento se llevan a cabo conforme a la
Directiva de Incineracién y a la Directiva de Prevencion y Control Integra-
dos de la Contaminacién (IPPC) y son reconocidas como Mejores Técnicas
Disponibles (MTDs).

Se debe tener en cuenta que el grado de coprocesado en Europa varia de
un pafs a otro como consecuencia de:

O La regulacion nacional existente
sobre la gestion-deresiduos.

O la-experiencia en la industria
cementera.

O El mercado y las condiciones

Jurisprudencia

Caso C-228/00. Sentencia del Tribunal
(Camara Quinta) de 13 de febrero de

locales. 2003. Comisién Europea vs. Alemania.

En algunos.paises europeos, la uti- Resolucién: Una resolucion del Tribu-

lizacién de residuos como recursos nal Europeo de Justicia mantiene que

alternativos es minima y tiene un
claro potencial de crecimiento. La
industria cementera europea esta

dispuesta a colaborar para potenciar
el uso de combustibles alternativos.

el uso de residuos como combusti-
bles en hornos de cemento deberfa
ser clasificado como recuperacion.

" Lasventajas del coprocesado o la recuperacion de residuos

Caracteristicas

Temperatura en el quemador principal

Temperatura y tiempo

> 1.450°C: material

> 1.800°C: temperatura de la llama

Tiempo de residencia en el quemador principal

> 12-15 segundos y > 1.200°C

-

> 5-6 segundos y > 1.800°C

Tiempo de residencia en el precalcinador

> 2-6 segundos y > 800°C

Exceso de oxigeno durante y después de la combustion.
Destruccion completa de los compuestos organicos.
Neutralizacion total de los gases acidos (6xidos de azufre y cloruro de hidrégeno) por la cal activa en la carga
material del horno, la cual esta en exceso sobre las condiciones estequiométricas.

Las trazas de metales pesados se integran en la estructura del clinker con enlaces quimicos muy estables (for-
macion de silicatos metalicos).
No se producen subproductos o residuos como cenizas o liquidos de depuracién de gases.

Recuperacion total de la energia y del contenido mineral de los residuos (ahorro de materia prima y de combustible
tradicional). Las caracteristicas técnicas cumplen con las directivas europeas, como por ejemplo, la Directiva de Incine-
racion de Residuos.




O LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS AHORRAN COMBUSTIBLES FOSILES
NO RENOVABLES

En 2006, la industria cementera europea utilizd una energia equivalente a 26 millones de toneladas de carbén,
combustible fosil no renovable, para la produccion de 266 millones de toneladas de cemento. En Europa, los
combustibles alternativos representaron el 18% del total, ahorrando 5 millones de toneladas de carbon.

El uso de combustibles alternativos en la industria cementera tiene dos caracteristicas de particular importan-
cia: las condiciones de la combustion (alta temperatura con alto tiempo de permanencia y atmosfera oxidante)
y un ambiente natural alcalino de materias primas. Estos escenarios son particularmente favorables para ase-
gurar un alto nivel de destruccion de sustancias contaminantes, tales como las dioxinas y los furanos. El informe
SINTEF' expone que “‘con una temperatura del material aproximada de 1.450°C, una temperatura de gases por
encima de 2.000°C y una permanencia de 8 segundos 0 mas en el horno se asegura una completa destruccion
de los residuos organicos”.

En las fabricas de cemento se han construido instalaciones para recibir, almacenar y utilizar los combustibles
alternativos, que a menudo se complementan con plantas de pretratamiento de residuos. Estas instalaciones
tienen en cuenta las caracteristicas de los combustibles alternativos y la regulacion relativa a la manipulacion
de residuos (especialmente en términos de Seguridad y Salud).

La energia que proporciona el coprocesado se utiliza completamente

La UtI|I2aCIéﬂ de res'd uos en el proceso de fabricacion del clinker. El contenido calorifico puede

variar dependiendo del residuo utilizado. Sin embargo, no es sélo el

CcCOMmMo Ccom busti b|es poder calorifico el que cuenta, sino también el contenido mineral del
residuo (ceniza), que puede ser utilizado como materia prima alternati-

ahematiVOS dlSmmUye |a va en la produccion del clinker.
dependencia energética

Formacion y emision de COPs en la industria cementera. Segunda edicion. SINTEF, 26 de enero de 2006.

de los combustibles
tradicionales Y, al mismo En 2007, el sector cementero espafiol utilizd

tiempo, reduce las

emisiones

56.000 toneladas de neumaticos fuera de uso
como combustible alternativo, de las 290.000 t
que se estima gue se generaron.

El proceso de fabricacion del clinker ofrece la posibilidad simultdnea de la recuperacién material y ener-
gética de los componentes individuales de los neuméticos. El alto poder calorifico del caucho se utiliza
como sustituto de combustibles y los componentes inertes (principalmente hierro y aluminio) como
sustitutos de materias primas. Ademas, si la materia prima natural no contiene suficiente hierro, el uso de
neumaticos ayuda directamente a obtener los requerimientos necesarios del producto. Basandose en
una larga y exitosa experiencia en el coprocesado de neumaticos, Alemania los ha incluido en la lista de
materiales apropiados para el proceso de fabricacion del clinker. Es necesario sefalar que los neumaticos
contienen una cantidad significativa de carbono biogénico (31% debido al contenido de caucho natural)
y, por lo tanto, su utilizacion implica directamente una reduccion del CO,. Dependiendo del lugar del
proceso por donde se introduzcan, los neuméticos pueden contribuir significativamente a la reduccién
de las emisiones de dxido de nitrégeno.

El coprocesado de los neumaticos usados: un ejemplo de éxito permanente




O Materias primas alternativas: sustitucién de recur-

Fl uso de materias pr| mas sos naturales no renovables
d |te n at|\/a S p ro pO rc | ONa En 2006, aproximadamente el 5% de las materias primas utili-

. zadas en la produccion de clinker fueron materias primas alter-
NUMErosos be n eﬁ Cl OS’ nativas: un total de 14,5 millones de toneladas.
entre los que podemos |
d estacar | da menaor tuir las materias pnmva__g__t__r_adloonales extraldas.de. Jas canteras
necesidad de explotacion como ls. arcils, es

__Quistosy calizas que se

XIS AV ER (S OICREIgl  ntrocucen en e hor-
no. Algunos ejemplos

|a hue”a medioambienta| de m‘ate.r-ia‘é"""brimas )
de tales actividades "

alternativas  son.1os

suelos_.__.coﬁtammados,

residuos de limpieza
" de carreteras y otros
. . residuos que contie-
nen h;erro aluminio o SI|IC€ tales como cenizas volantes y escorias
de a1to horno. Las materlas prlmas alternativas deben tener una
adecuada composuoon qU|m|ca para asegurar que proporcionan
_v_los componen;es necgsarlos para la formacién del clinker.

O El ceménto:.,éustitucién del clinker por componentes alternativos

El ceme:ﬁto en:.:’:Europa se tiene que fabricar de acuerdo a la norma armonizada EN 197-1 que recoge los
27 ceméntos ’Pna’s comunes segun sus componentes principales. Como se ha mencionado, el principal
componente del cemento es el clinker. Dependiendo del tipo de cemento que se desee producir, parte
del clmker se. ‘puede sustituir por componentes alternativos. Los dos principales ejemplos son las escorias
de aItQ homp, un subproducto del proceso de fabricacion del hierro, y las cenizas volantes, uno de los
residué:)s generados de la combustion del carbon en las centrales térmicas.

La sustitucion de parte del clinker en la produccion de los
diferentes tipos de cemento es otro ejemplo de la contribucion
positiva de la industria cementera a la gestion de los recursos




LA CONTRIBUCION DE LA RECUPERACION DE RESIDUOS

A LA REDUCCION DE LAS EMISIONES DE CO,

La recuperacién de residuos ofrece un alto potencial a la industria cementera para reducir las emisiones
globales de CO.,. Sin el coprocesado, los residuos y subproductos serfan incinerados o llevados a verte-
dero” donde emitirian consecuentemente sus gases de efecto invernadero.

En 1990, el porcentaje de energia aportado en la UE por el uso de residuos como combustible fue de
un 3%. En 2006, alcanzé el 18%, implicando una reduccion de 8 millones de toneladas de CO, cada ario
y un ahorro de 5 millones de toneladas de carbon.

Las emisiones de CO, provenientes de la biomasa son consideradas neutras. Mas del 20% de los combusti-
bles alternativos utilizados por la industria cementera europea son biomasa, como las harinas animales y los
lodos de depuradora. Si el sector cementero tuviera mayor acceso a la biomasa, su utilizacion podrfa desarro-
llarse auin mas. Ademas, algunos combustibles alternativos usados en la industria cementera contienen un
alto porcentaje de biomasa, ya que incluyen fracciones de madera, celulosa o caucho natural.

Igualmente, las emisiones de la industria cementera provienen en su mayor parte de la produccion de clinker,
producto intermedio necesario para fabricar el cemento. Si se reduce el contenido de clinker de acuerdo con las
normas de calidad, se reduce la energia necesaria para producirlo y, por tanto, las emisiones correspondientes.

El uso de residuos y biomasa en lugar de combustible fésil en la

Gestion de los residuos industria- . industria cementera reduce las emisiones absolutas europeas
les. Comparacién medioambiental i ;

de los hornos de cemento frente a
las incineradoras

Un estudio dirigido por la Organizacion
Holandesa para la Investigacion Cienti-
fica (TNO) compara el impacto medio- ‘:|

Incineracion de residuos y Residuos usados como combustible
produccion de cemento en la produccién de cemento

(@ Fuentes - Combustibles
fésiles fésiles

ambiental del uso de residuos como

. : . . Incineradora Planta Planta
combustible y materia prima alternativa T residuos. * T

en la industria cementera y la quema de
residuos en incineradoras mientras se
obtiene electricidad y vapor. Esta valora-

cion considerd el ciclo de vida completo
de las diferentes corrientes de residuos y

El uso de residuos sélidos en una planta cementera evita

todas las categorias de impacto medio- - las emisiones de metano de un vertedero

ambiental. Las conclusiones del informe

fueron que la utilizacion de residuos @ g Vertido de residuos y Residuos empleados como combustible
produccion de cemento en la produccién de cemento

industriales como combustible alterna-
tivo en la industria cementera es mejor
desde el punto de vista medioambiental
que su tratamiento en incineradoras.

Fuente: Resumen de Greenfacts

mn o m

Fuentes con

‘:I:| Combustibles fésiles coiEhido c - Con;bt;ls;;bles

o Planta carbono Planta
cementera cementera

2 Las emisiones de un vertedero contienen alrededor de un 60% de metano, un gas con un potencial
efecto invernadero global 21 veces mayor que el del CO,.

Vertederos sin

SMés informacion: www.coprocessing.info recuperacion de gas




LA RECUPERACION DE RESIDUOS NO INCREMENTA

EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Las emisiones del horno de cemento provienen de las reacciones fisicas y quimicas de las materias primas y de la combus-
tién de los combustibles. Los principales componentes de los gases emitidos por el horno de cemento son el nitrdgeno
del aire de combustion, el CO, de la calcinacion y la combustion, el vapor de agua del proceso de combustion y de las
materias primas y el exceso de oxigeno. Los gases emitidos contienen una minima cantidad de polvo, cloruros, fluoruros,
dioxido de azufre, dxidos de nitrégeno, mondxido de carbonoy ina can-
tidad aun mas pequena de componentes organicos y metales pesados.

El uso de combustibles
Impacto del coprocesado en las emisiones del horno: a |te m at|\/OS a p ro p|ad 0S
O SO, Los combustibles alternativos no tienen influencia en las Nno tleﬂe N | ﬂg L] N |m pa CtO
emisiones tofales de'0, negativo en las emisiones

O NOx: Los combuistibles alternativos no implican emisiones-mads al-
tas de NOx; siendo éstas en algunes casos incluso menores.

O COT: No hay ninguna relacion entre el uso de combustibles
alternativos y el nivel.de emisiones de COT.

O PCDD/PDCF: No.se detecta ninguna diferencia en las emisio-
nes de dioxinas y furanos cuando se usan combustibles alter-

nativos.

O HCI: Las“emisiones de HCl varfan independientemente del
combuistible dtilizado, en funcién de las materias primas y el
ciclo’cloro-élcali del horno.

O HF: No hay diferencia apreciable en las emisiones de HF cuan- En 2005, el sector cementero alcanzd un

dp se usan combustibles alternativos. acuerdo con la Generalitat de Catalunya,

O Metales pesados: Las emisiones varfan independientemente del los sindicatos y las administraciones locales

combustible utilizado. Sin embargo, cerca del 100% de ellos que- . .
para realizar una prueba, utilizando los

dan retenidos en el clinker o en el polvo del horno de cemento
lodos de depuradora que no pueden usarse

(CKD) como componentes no lixiviables. En todo caso, los com-

bustibles alternativos sufren un riguroso procedimiento de acep- en la agricultura como sustitutos del coque
tacién e inspeccién antes de ser utilizados. de petrdleo, con el objetivo de medir su
O  Polvo: Las emisiones de polvo no varfan cuando se usan com- comportamiento medioambiental.

bustibles alternativos, ya que dependen del filtro existente.

Lodos de depuradora: una solucion polifacética

Hasta hace poco Ia tnica solucién para los lodos de depuradora era tirarlos en un vertedero o utilizarlos en la agncultura
Sin ‘embargo, ahora se pueden utilizar como combustible y materia prima alternativos en el proceso defabrlcaoon del
clmker Es |mportante preosar que hay un excedente de Iodos y, por lo tanto es necesario estudlar formas altematwas de,.,--"

los. Iodos de depuradora

Desde ma_rzd-de 2000, la planta de ce
planta de'depu"racion de Limburg, recibiendo lodos pretratados de las plantas de tratamlento de aguas re5|dua|es Hoy, .-
80.000 toneladas de lodos secos de depuradora son procesados anualmente en el horno, que tiene una capaadad de
produccion de 865. OOO toneladas de clinker-al’ ano




EL IMPACTO DE LA RECUPERACION DE RESIDUOS
EN LA CALIDAD DEL CEMENTO

Todo el cemento producido en la UE debe cumplir la normativa europea sobre cada uno de los materia-
les utilizados, por lo tanto, la industria cementera los controla y selecciona cuidadosamente.

Dependiendo de la cantidad de materias primas y combustibles alternativos utilizados, la concentra-
cion individual de los elementos en el producto final podrfa variar minimamente como resultado del
coprocesado de residuos. Sin embargo, este hecho tiene pocas consecuencias, ya que los combustibles
y las materias primas alternativas estdn compuestos basicamente por los mismos elementos que las
materias naturales, por lo que no tienen ningun impacto negativo en la calidad del producto final.

La lixiviacion de metales pesados en el hormigon y

en el mortero es minima porque se mantienen firme- E| COprOCeSadO de
residuos no tiene ningun

mente atrapados en la matriz cristalina del producto.
Las pruebas realizadas por organismos independien-

tes en hormigones y morteros han demostrado que | m pa Cto N eg ativo en e|

la concentracion de metales en los lixiviados es nota-

blemente més baja que la que prescriben las legisla- m ed iO am b|e ﬂ’[e N | en |a
ciones nacionales y europeas. Ademds, el almacena- o | |dad téCﬂ |Ca de| prOd UCtO

miento en condiciones extremas no ha dado lugar a
emisiones significativas.

Caso de estudio en Secil-Outao

Intertox ha realizado una pormenorizada EL CO PROC ESADO Y LA S EG U R| DAD Y SA LU D

evaluacién de riesgos del coprocesa-

do en Outdo (Portugal) para estimar las La industria cementera europea estd comprometida con la seguridad y salud de
potenciales emisiones peligrosas que sus trabajadores y vecinos. Los residuos recuperados se han sometido a todos
podrfa suponer para la salud humana y los andlisis necesarios sobre seguridad y salud, al igual que se realizan con los
el ecosistema. Esta préctica se calculd en combustibles fésiles, las materas primas naturales y otros componentes. Estas
el “peor escenario posible’, simulando el pruebas se han realizado con los procedimientos adecuados que incluyen los
efecto acumulado de las situaciones me- equipamientos de prevencion y proteccion del personal y las instalaciones de
nos favorables con el fin de determinar si almacenamiento expecificas mds seguras para cada material.

los niveles de emisién podrian suponer
un riesgo para la salud y el medio am-
biente. Se concluyé que el coprocesado

e 5e conclus El coprocesado en la industria cementera no tiene
no tiene ninguin impacto en la salud de . . . .
la poblacién o el medio amblente local. ningun impacto negativo en la seguridad y salud
de sus trabajadores y vecinos

DMas informacion: www.secil pt
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LA LEGISLACION Y LA GUIA PARA LA RECUPERACION

" Esta informa'tién esta actualizada en el momento de la publicacion

DE RESIDUOS O COPROCESADO

El coprocesado en el sector cementero europeo esta estrictamente
controlado. La Guia para la Seleccién y el Uso de Combustibles y
Materias Primas en el Proceso de Produccion del Cemento, realizada
por la Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento (CSI), proporcio—

O Directiva 2008/98/CE del Parlamento: Europeo y del Consejo
de 19 de noviembre de 2008 sobre Residuos.

o D|rect}va 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de. 15 de enero de 2008 de Prevenaon y el Control Integrado
:de la ContamlnaC}én (IPPC)

o Regulacic’mf,.-(’CE) nf?..~"‘1013/2006 del Parlamento Europeo y

del Consg”b de ],4‘:dejunio de 2006 sobre Traslados de Resi-
duos. '4

de este documento Para conocer las ultimas informaciones, por fa-
vor, consulte vvww cembureau.eu.

FUND §CION LABORAL DEL CEMENTO Y EL MEDIO AMBIENTE




UNA VISION GENERAL DE

LA INDUSTRIA CEMENTERA EUROPEA

El cemento juega un papel clave en nuestras vidas: es un material basico para la construccion de vi-
viendas, carreteras, escuelas, hospitales, presas y puertos e incluso se puede utilizar en la arquitectura
decorativa, como mesas y librerfas.

El cemento es un polvo inorganico, finamente molido y no metalico que, cuando se mezcla con agua,
forma una pasta que fragua y se endurece. Se utiliza principalmente para producir hormigén actuando
como el ligante de otros ingredientes como la arena y la grava y representa tipicamente el 12% de la
mezcla.

El hormigdn es la segunda sustancia mdas consumida en la Tierra después del agua y es un producto
esencial e irremplazable para la construccion. Como material de construccién contribuye positivamen-
te a la obtencién de una mayor eficiencia energética de los edificios y tiene una probada resistencia al
fuego. En relaciéon con la lucha contra el cambio climatico, el hormigdn ofrece, ademas, soluciones para
la prevencion de inundaciones y otras situaciones adversas del clima.

Consumo per capita de cemento en 2007

1.500

1.125

750

375

(*) Datos no disponibles

1.275 1.267

1.184

606 601

wn
'S
o

436 433

—
2=z &

=z

397 401

784

80 B
IOSI
Wwe > 5 3

397
=

oo

331
L
(=)

66
— *
=i e &

CEMBUREAU



EL CEMENTO EN EUROPA

La Asociacion Europea de Fabricantes de Cemento (CEMBUREAU) tiene su sede en Bruselas y es la repre-
sentante de la industria cementera en la UE. Actualmente, sus miembros son las asociaciones nacionales
y las empresas de cemento de la Union Europea (con la excepcion de Chipre, Malta y Eslovaquia), ade-
mas de Noruega, Suiza y Turquia. Croacia también es un miembro asociado de CEMBUREAU.

En 2007, los miembros de CEMBUREAU produjeron.un-total de 325 millones de toneladas.de cemento.
El consumo de cemento medio per capita de los paises miembros de la entidad en 2007 fue de 546 kg.
Por otro lado, en los 27 estades miembros de la UE se produjeron aproximadamente 270 millones de

toneladas, lo que suponée un 12% de la produccién mundial.

Producciéon de cemento en 2007

CEMBUREAU
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Agrupaciér;'d'e‘fabnicantes de cemento de Espafia

C/José Abascal, 53, 1°

28003 Madrid
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Fundacion Laboral del Cemento
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